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h)»- UNIDAD CONSTRUCTIVA

PANTALLA CONTINUA O DE PILOTES:
IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJES
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P>+ DESCRIPCION

Elementos constructivos en contacto con el
terreno para su contencion. (1)
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FILTRACIONES Y/O HUMEDADES
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h>'ZONAS AFECTADAS DANADAS

Muros, compartimentaciones y acabados. Fig. 2: Ejecucion pantalla de pilotes

(1) Pantalla continua: Elemento de contencién de tierras que se emplean para realizar excavaciones
verticales en aquellos casos en los que el terreno, los edificios u otras estructuras cimentadas en las
inmediaciones de la excavacion, no serian estables sin sujecién, o bien, se trata de eliminar posibles
filtraciones de agua a través de los taludes de la excavacion y eliminar o reducir a limites admisibles las
posibles filtraciones a través del fondo de la misma, o de asegurar la estabilidad de éste frente a
fenomenos de sifonamiento. Se construyen desde la superficie del terreno previamente a la ejecucién de
la excavacion y trabajan fundamentalmente a flexion.

El propio método, ejecutado previa excavacion, elimina la posibilidad de impermeabilizar por el trasdds,
por lo que debe recogerse y evacuarse el agua que pueda penetrar al interior de la edificacion, evitando
asi dafios en la obra secundaria.

Muro parcialmente estanco: Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y
una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la
camara donde se recoge y se evacua.

El conjunto camara de aire, canaleta inferior y hoja interior es lo que constituye lo que denominamos
camara bufa.

B>+ PROBLEMATICAS HABITUALES

Las humedades en sétano consideradas en este documento son consecuencia del agua procedente
del exterior del edificio por la presencia de agua por nivel freatico, rotura de canalizaciones exteriores,
escorrentias del terreno, precipitaciones atmosféricas o riego de zonas ajardinadas.

Las humedades pueden aparecer por problemas en las diferentes fases del proceso constructivo:

Etapa de proyecto

= Ausencia o insuficiente informacidn geotécnica: Estratigrafia del terreno, situaciéon y oscilacion del
nivel freatico, procedencia del agua, permeabilidad del subsuelo.

= Adopcion de soluciones inadecuadas, no adaptadas a las necesidades del edificio o las condiciones
del entorno o a las caracteristicas del terreno.
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= Falta de definicion del proyecto, de sus materiales y/o ausencia de detalles constructivos. Sobre
todo de las caAmaras bufas, su drenaje y ventilacién. Fundamental la especificacion de hormigén de
consistencia fluida e hidréfugo. Prevision de tratamiento de juntas y perforaciones de anclajes.

= Incompatibilidades entre materiales o con el ambiente al que quedaran expuestos.

Etapa de puesta en obra

» Falta de cualificacion del personal.

= Modificaciones de proyecto.

= Cambios en los materiales.

= Deficiente ejecucién de la red de drenaje de la camara bufa.

Etapa de uso y mantenimiento

= Ausencia de mantenimiento.
= Acciones indebidas sobre los materiales y elementos constructivos.
= Cambios de uso.

A continuacion se relacionan una serie de causas, dependiendo del sistema aplicado en la puesta en
obra, que pueden originar la aparicién de humedades por filtracion a través de muros pantallas o de
pilotes.

En el tratamiento del intradds de la pantalla continua

» Deficiente tratamiento de juntas entre muros pantalla y de las perforaciones de los anclajes.

= Ausencia o deficiente tratamiento de las canaletas para el desagle y sus conducciones a la red de
saneamiento.

» Ausencia o inadecuado tratamiento de las juntas entre el muro pantalla y el encuentro con la losa de
cimentacion, soleras y forjados.

= Diametro y pendiente de la tuberia de desaglie inadecuada.

En el tratamiento del intrados de la pantalla de pilotes

e Inadecuada colocacion de geotextil y lamina drenante de nddulos de poliestireno de alta densidad.

e Ausencia o deficiente tratamiento de las canaletas para el desagiie y sus conducciones a la red de
saneamiento.

e Diametro y pendiente de la tuberia de desagiie inadecuada.
En la etapa de servicio 0 mantenimiento

e Obstruccion de los pozos y conductos de evacuacion de agua.
o Deficiente funcionamiento de las bombas de achique en su caso.

e Obstruccion de la conexion de la red de drenaje a la red de saneamiento o sistema de recogida para
la reutilizacién posterior del agua.
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h>- LESIONES Y DEFICIENCIAS

Consideramos, Unicamente las aguas en estado liquido ya sea por gravedad o por presion hidrostatica.
Los puntos mas frecuentes de entrada son:

o Filtraciones a través de juntas de hormigonado y coqueras.
¢ Filtraciones a través de los encuentros con los anclajes al terreno.
¢ Filtraciones a través de los pasos de instalaciones.

Fig. 3: Filtracion por el anclaje del terreno.

Fig. 4. Humedades en hoja interior de la camara bufa

h>- RECOMENDACIONES TECNICO-CONSTRUCTIVAS

7

< PANTALLAS CONTINUAS

Segun el CTE las condiciones minimas exigidas a cada solucion constructiva de los muros que estan en
contacto con el terreno, segun la presencia de agua considerada, van en funcién del tipo de muro, del tipo
de impermeabilizacion y del grado de impermeabilidad, conforme a las tablas 2.1y 2.2 del CTE/DB-HS-1:

Tabla 2.1 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros
Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks2102 cmis 10%<K,<10% cm/s Ks<10® cmis
Alta 5 5 4
Media 3 2 2
Baja 1 1 1
- Presencia de agua.
- Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua
Baja Media Alta

NF: Nivel Freatico

Fig. 5: Grado de impermeabilidad exigida a los muros
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Estando la solucion constructiva constituida por los siguientes elementos:

Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro
Muro de gravedad Muro flexorresistente Muro pantalla
Imp. Imp. E}i’;i:"' Imp. Imp. ﬂ?ir;;:"' Imp. Imp. z‘:g;g‘f'
interior exterior interior exterior interior exterior
esfanco estanco estanco
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CTE/DB-HS-1, Apartado. 2.1.2 / Tabla 2.2

C1 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigén hidréfugo.

C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigén de consistencia fluida.

D4 Deben construirse canaletas de recogida de agua en la cdmara del muro conectadas a la red de saneamiento o a
cualquier sistema de recogida para su reutilizacién posterior y, cuando dicha conexion esté situada por encima de las
canaletas, al menos una camara de bombeo con dos bombas de achique.

D5 Debe disponerse una red de evacuacion del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al
muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizaciéon posterior.

I1 En los muros pantalla construidos con excavacion la impermeabilizacion se consigue mediante la utilizacion de lodos
bentoniticos.

V1 Deben disponerse aberturas de ventilacién en el arranque y la coronacién de la hoja interior y ventilarse el local al que se
abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 I/s por cada m” de superficie (til del mismo.

Las aberturas de ventilacién deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronacién de la hoja interior junto al
techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo.

La relacion entre el area efectiva total de las aberturas, Ss (en cmz), y la superficie de la hoja interior, Ah (en m?), debe

cumplir la siguiente condicion:
P ¢ 30> % >10

h

La distancia entre aberturas de ventilacién contiguas no debe ser mayor que 5m.
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Fig. 6: Solucion constructiva: Muro pantalla sin riesgo de nivel freatico
(Grado de impermeabilidad del suelo: 2y del muro: 5)
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Fig. 7: Solucién constructiva: Muro pantalla con riesgo de nivel freatico
(Grado de impermeabilidad del suelo: 5y del muro: 5)

« PANTALLAS DE PILOTES

e En aquellos casos en que no sea necesaria la estanqueidad de la pantalla, los pilotes podran
disponerse con una cierta distancia entre ellos, con separaciones entre ejes inferiores al doble del
diametro de los pilotes, salvo justificacion en contra. La separacion entre pilotes se determinara en
funcién de la naturaleza del terreno, de los esfuerzos a soportar y de la capacidad a flexion de los
pilotes.

e Los pilotes serdn secantes entre si, en el caso de excavar bajo el nivel freatico, para ello la pantalla
debera de efectuarse mediante pilotes perforados o aplicacién de tratamiento del terreno.

e Para prevenir los efectos de posibles fugas de las conducciones que puedan existir en el contorno
del edificio, unas vez perfilado el terreno entre pilotes, eliminadas las tierras adheridas y el saneado
de la superficie de los pilotes, se deben efectuar las siguientes operaciones:
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- Colocacién de geotextil y lamina drenante de nédulos de PEAD, colocando ésta ultima hacia el
interior del edificio, fijada mecéanicamente a los pilotes con solapes entre laminas no inferiores a
30 cm, facilitando la circulacion del agua por la cara posterior.

- En el caso de optar por la ejecucion de muro de forro, una vez realizada la zapata del
mencionado muro, se colocardn entre los pilotes, unas bolsas de grava entre los pilotes y el
correspondiente pasatubos para la conexién a la red del saneamiento.

- Tras la realizacion del muro forro, se procederd a la ejecucion de la canaleta de recogida de
aguas. Para materializar el canal sobre el que desagua la pantalla es necesario efectuar un
brocal que se fija a la solera, pudiendo emplear los redondos colocados en la zapata para fijar el
encofrado.

- El desagle de la canaleta de recogida de agua se conecta al saneamiento en aquellos puntos
gue se observen acumulacion de agua.

R TN R N i W PILOTE DE HORMIGON ARMADO

BOLSA DE GRAVA ENTRE PILOTES
GEQTEXTIL

LAMINA DRENANTE ENTRE
TERRENO-PILOTES Y MURO FORRO
DE HORMIGON ARMADO

PASATUBOS ENTRE PILOTES
MURO FORRO DE H.A.

CANALETA DE OBRA

TUBERIA DE CONEXION A SANEAMIENTO

PLANTA

Yy

PANTALLA DISCONTINUA DE PILOTES

LAMINA DRENANTE ENTRE TERRENO PILOTES Y MURO FORRO
DE HORMIGON ARMADO

4l GEOTEXTIL

BOLSA DE GRAVA ENTRE PILOTES ENVUELTAEN
GEOTEXTIL

PASATUBOS ENTRE PILOTES
CANALETA DE OBRA

TUBERIA CONEXION A SANEAMIENTO CADA 10 A
15 METROS

ZAPATA CORRIDA DEL MURO FORRO DE
HORMIGON ARMADO

SECCION

Fig. 8: Drenaje pantalla de pilotes con muro forro
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Drenaje de la pantalla de pilotes con camara bufa

e Es importante que se efectle la limpieza de los restos de mortero que se puedan caer al ejecutar la
camara bufa, por lo que para permitir esa operacion se suelen dejar piezas cerdmicas o bloques sin
colocar en la base para poder acceder al interior.

e Formacion de la canaleta de hormigdn o mortero y extendido de grava envuelta en geotextil, para la
recogida de agua, entre la pantalla de pilotes y la solera.

e Impermeabilizacién de la parte inferior de la fabrica de ladrillo cerdmico o bloque de hormigén, hasta
la canaleta, con lamina impermeabilizante.

e El tubo drenante debera conectarse a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para
su reutilizacién posterior, debiendo disponer de una cAmara de bombeo con dos bombas de achique
si la conexidn a realizar esté por encima de la red de drenaje.
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Fig. 9: Drenaje de pantalla de pilotes con camara bufa

e En el Mantenimiento y conservacion:

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la
tabla 6.1 DB-HS-1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
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NOTA: Los conceptos, datos y recomendaciones incluidas en este documento son de caracter orientativo y estan pensados para ser ilustrativos desde
el punto de vista divulgativo, fundamentados desde una perspectiva tedrica, asi como redactados desde la experiencia propia en procesos patolégicos.
Las decisiones a incluir en el proyecto y a ejecutar en la obra, deberan cumplir siempre la normativa vigente.
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